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Materialien und Werkstoffe in kontax

mit Trinkwasser aus Sicht der Trinkwasserverordnung

Trinkwasser kann ohne entsprechende Werkstoffe und Materialien nicht genutzt werden: Zur Gewinnung,
Aufbereitung, Fortleitung, Speicherung und Verteilung werden unterschiedliche Werkstoffe bendtigt.
Trinkwasser kann durch den Kontakt mit Werkstoffen in chemischer und mikrobiologischer Hinsicht
verandert werden. Der Gesetzgeber hat zur Begrenzung einer nachteiligen Beeinflussung des Trinkwassers
Anforderungen an die verwendeten Werkstoffe in § 17 der TrinkwV 2001 [1] festgelegt.

Quelle: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Abb. 1: Typische Beispiele
fiir Biofilmentwicklung auf
ungeeigneten Werkstoffen
im Trinkwasserkontakt

Mit der 2. Anderungsverordnung der TrinkwV 2001

rialien, die fiir die Errichtung oder Instandhaltung von

stoffe und Materialien eingesetzt werden, wird in Absatz

von Anlagen fiir die Gewinnung, Aufbereitung oder Ver-

Regeln der Technik unvermeidbar ist. Hier bedarf es ei-

In diesem Zusammenhang ist der § 17 (5) von groBter

verdndert wurden (Abb. 1).

¢ In den Absétzen 3 und 4 des § 17 werden dem Um-
2] sind besonders in § 17 , Anforderungen an Anlagen :
fiir die Gewinnung, Aufbereitung oder Verteilung von :
Trinkwasser“ umfangreiche Anderungen in Kraft ge-
treten. Sie betreffen zundchst weniger die in Absatz 2 :
aufgeftihrten Anforderungen an Werkstoffe und Mate- :
¢ Vorgaben zur Bewertung der hygienischen Eignung...|,
Anlagen verwendet werden, welche sich erstens auf den
Schutz der menschlichen Gesundheit, zweitens auf den
Geruch oder den Geschmack des Wassers und drittens
auf die Abgabe vermeidbarer Stoffe beziehen. Fiir die :
Sicherstellung, dass nach TrinkwV 2001 geeignete Werk- :
¢ Verbénde an. Hierfiir werden Fachgremien eingerichtet.
2 ausdriicklich der ,,Unternehmer oder sonstige Inhaber
¢ VDMA usw. und seinen Fachgremien vorhandene Wis-
teilung von Trinkwasser” benannt. Hiermit wird dem :
,unternehmer [...]“ im Sinne der TrinkwV 2001 eine
Pflicht und Verantwortung auferlegt, die im Alltag ohne :
zusdtzliche fachliche Unterstiitzung nicht zu erfiillen
ist. Dies gilt gleichermalen fiir Planer und Installateure:
Es ist ohne Weiteres nicht zu erkennen, ob von Werk-
stoffen Stoffe in Mengen abgegeben werden, die groRer :
sind, als dies bei Einhaltung der allgemein anerkannten :
: Vorgaben einer Bewertungsgrundlage verbindlich ein-
ner praktikablen Arbeitshilfe, die es ermdglicht, vor der :
baulichen Ausfiihrung geeignete Bauteile auszuwahlen. :
: relativ kurz bemessen, zumindest dann, wenn neue,
vorher unbekannte Forderungen verdffentlicht werden.
Bedeutung und schafft Abhilfe, indem zum Ausdruck  :
gebracht wird, dass die nach TrinkwV 2001 erforderli- :
chen Eigenschaften vermutlich dann erfiillt sind, wenn
dies von einem fiir den Trinkwasserbereich akkreditier-
ten Zertifizierer durch ein Zertifikat bestétigt wurde.
Das bedeutet andererseits, dass bei Verwendung nicht :
zertifizierter Werkstoffe und Materialien bzw. Bauteile :
der Verwender {iber deren Eignung ausreichende und :
gute Informationen haben muss, was derzeit kaum oder
allenfalls im Einzelfall vorstellbar ist. Ein Einsatz oder :
die Verwendung von Werkstoffen ohne derartige Infor- :
mationen entspricht nicht der nach dem IfSG § 37 [3] :
geforderten Sorgfaltspflicht. Aus der Untersuchungspra- :
xis des Hygiene-Instituts sind Félle bekannt geworden,
bei denen durch die Verwendung ungeeigneter Werk-
stoffe die Trinkwassereigenschaften in auffélliger und
unzuldssiger bis hin zu gesundheitsgefihrdender Weise :
: e andere (z. B. Keramik, Emaille)

weltbundesamt erstmals in einer Trinkwasserverord-
nung umfangreiche Aufgaben hinsichtlich der Priifung
und Bewertung von Werkstoffen und Materialien in
Kontakt mit Trinkwasser zugewiesen. Hierzu zdhlen
beispielsweise Priifvorschriften und die methodischen

Positivlisten der Ausgangsstoffe usw. Einige Bewertungs-
grundlagen werden von Amts wegen festgesetzt und
fortgeschrieben, andere dagegen nur auf Antrag. Vor der
Festlegung und Fortschreibung hort das Umweltbundes-
amt die Lander, [...] sowie die beteiligten Fachkreise und

Damit sollte sichergestellt sein, dass das beim DVGW,

sen und der Erfahrungsschatz in die Bewertungsgrund-
lagen einflieBen, sofern die fachliche Meinung vom Um-
weltbundesamt geteilt wird. Einzelheiten dazu legt das
Umweltbundesamt in der Geschdftsordnung zu den
jeweiligen materialspezifischen Bewertungsgrundla-
gen fest. Die Bewertungsgrundlagen werden im Bun-
desanzeiger und im Internet verdffentlicht. Nach einer
Frist von zwei Jahren nach Veroffentlichung sind die

zuhalten. Bei Betrachtung der fiir die Entwicklung von
Sanitdrprodukten notwendigen Zeiten scheint diese Frist

Im § 17 (3) letzter Satz wird darauf hingewiesen, dass
im Fall des Vorliegens von Positivlisten fiir Bewertungs-
grundlagen nur solche Ausgangsstoffe, Werkstoffe und
Materialien verwendet werden diirfen, die ausschlieB-
lich diesen Positivlisten entsprechen. In einer aktuellen
Information (vom 11.12.2012) hat das UBA erste Hinwei-
se gegeben, wie die ihr zugewiesene Vollzugsausgabe
umgesetzt werden wird [4].

Die im Bereich Trinkwasserversorgung vorzugsweise
eingesetzten Werkstoffe und Materialien lassen sich
hinsichtlich ihrer grundsétzlichen Beschaffenheit wie
folgt unterteilen:

e metallene Werkstoffe
¢ zementgebundene Werkstoffe
e organische Werkstoffe
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Die zu den Werkstoffen und deren Beurtei- :

lung zugehdrigen wichtigen technischen Re- :

geln sind nicht in einer Normenreihe oder
Monografie zusammengefasst, sondern um-
fassen diverse Einzelregelungen, die jeweils :
auf bestimmte Sachverhalte eingehen. Das
erschwert dem Nichtfachmann auf diesem
Gebiet die Beachtung der zu ber{icksichti-
genden Vorschriften auRerordentlich und :
hebt die Bedeutung von fiir den Trinkwas- : |
serbereich zertifizierten Produkten hervor, : {
dain den Zertifizierungsgrundlagen alle be- :
kannten relevanten Anforderungen bertick- :

sichtigt sind.

Fiir die hygienische Beurteilung von Werk-

. Die Priifungen von zementgebundenen und :
© organischen Werkstoffen umfassen einen
groBen Bereich unterschiedlicher Materia- :
: lien. Dieser reicht von Fugenmérteln iiber :
Beschichtungen bis hin zu Elastomeren. :
¢ Voraussetzung fiir die Durchfiihrung einer :
: praktischen Priifung ist in jedem Fall die
Bestdtigung der materialeigenen Rezeptur
De Beschichtungsleitlinie,

stoffen und Materialien, die den Vorgaben

des § 17 (1) der Trinkwasserverordnung
unterliegen, wird in Deutschland auf fol- :

gende anerkannte Priifverfahren zuriick-
gegriffen:

1. Priifung von metallenen Werkstoffen ge-

m40 DIN-Normen (z. B. DIN 50930-6 [5]; :
relevante Anforderungen dazu wurden :
bereits in der EWP 2012-03 vorgestellt [6]) : bzw. der jeweiligen Arbeitsblétter und Leit-
linien. Dabei ist es notwendig, neben der :
. allgemeinen Uberpriifung der einzelnen :
. Inhaltsstoffe solche zu identifizieren, de- :
ren Einsatzmenge begrenzt ist und deren :
mogliche Migration in das Trinkwasser ei- :
: DVGW-Arbeitsblatt W 270. Seitens des UBA
: st vorgesehen, die o. a. Leitlinien in Bewer-
i Die hygienische Priifung zementgebun-
dener Werkstoffe wird nach DVGW-Ar-
beitsblatt W 347 vorgenommen. Organi- :
sche Komponenten erfordern zusdtzlich
eine Priifung nach DVGW-Arbeitsblatt W :
270. Die Entwicklung einer Bewertungs- :
grundlage wird laut UBA [4] noch Zeit in :
Anspruch nehmen, da Grundlagen fiir die : Fachpresse publiziert (z. B. DVGW Arbeits-
Bewertung von Inhaltsstoffen entwickelt :
: Arbeitsblatt W 270 — EWP 2008-03 [12],

2. Priifung von zementgebundenen Werk- :
stoffen gemdB DVGW-Arbeitsbléttern (W :

347 [7] und W 270 [8))

3. Priifung von organischen Werkstoffen
fiir den Einsatz im Trinkwasserbereich :

gemdB UBA-Leitlinien [9] und DVGW- : ner gesonderten Bestimmung bedarf.

Arbeitsblatt W 270

Fiir die Verwendung von Metallen in Kontakt :
mit Trinkwasser hat das UBA mit Datum vom  :
1. Dezember 2012 eine erste Empfehlung he- :
rausgegeben: ,Trinkwasserhygienisch geeig- :
nete metallene Werkstoffe® [10]. Diese Emp- :
fehlung soll in zwei Jahren in die erste dann :
verbindlich geltende Bewertungsgrundlage
ibergehen. Weitere Empfehlungen bzw. Be-
i werden miissen.

wertungsgrundlagen werden folgen.

anhand der national geltenden Positivlisten

Abb. 2: Beispiele fiir den Einsatz von organischen Werkstoffen im Trinkwasserbereich

Die hygienische Priifung von organischen
Werkstoffen bzw. Werkstoffen mit organi-
schen Inhaltsstoffen (Abb. 2) umfasst zum
einen die chemisch-sensorische Bewertung
nach den entsprechenden Leitlinien des Um-
weltbundesamtes:

o KTW-Leitlinie,

e Schmierstoffleitlinie,
e Elastomerleitlinie,
o TPE-Ubergangsempfehlung

und zum anderen die Priifung auf die Ver-
mehrung von Mikroorganismen gemaR

tungsgrundlagen zu {iberfiihren [4].

Die trinkwasserhygienischen Anforderun-
gen an die jeweiligen Werkstoffe sowie die
zusammenfassenden Darstellungen der je-
weiligen Priifverfahren wurden in den letz-
ten Jahren bereits in der entsprechenden

blatt W 347 — EWP 2009-06 [11], DVGW
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Fir eine sichere Trinkwasserversorgung :
Hausanschlussarmaturen aus bleifreiem Silicium-Messing

O

Bleifreies Silicium-Messing:

- schont knappe Rohstoffressourcen

+ erfillt die Vorgaben der TrinkwV 2001,
inshesondere des Minimierungsgebotes
« hohe Entzinkungs- und Korrosionshestindigkeit

ARMATUREN
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Quelle: Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
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Abb. 3: Nichtmetallene Werkstoffe: trinkwasserhygienische Untersuchung/Bewertung und Zertifizierung

(nach Klinger und Koch)

UBA-Elastomerleitlinie EWP 2012-03 [13]). :
Abbildung 3 stellt zusammengefasst die Be- :
urteilung und Zertifizierung von nichtme-
tallenen Werkstoffen in Deutschland dar. ~ :

Ausblick

Trinkwasser darf in qualitativer und vor :
allem in gesundheitlicher Hinsicht nicht :
nachteilig beeinflusst werden. Die Uber- :
priifung der Einhaltung dieser Forderung :
ist vor dem Hintergrund der groRen Vielfalt :
mdglicher Werkstoffe, die in Produkten des  :
Trinkwasserbereiches eingesetzt werden, :
und der weiteren Werkstoffentwicklungen, :
aber auch des hohen Wettbewerbsdrucks
in diesem Produktbereich nur noch speziell
ausgewiesenen Experten moglich. Durch
die Ber{icksichtigung dieses Fachwissens in
entsprechenden Zertifizierungs- und Bewer- :
tungsgrundlagen haben die Hersteller, die :
Planer und auch die ausfiihrenden Betriebe :
die Méglichkeit, mit groRer Sicherheit geeig- :
nete (zertifizierte) Produkte auszuwéhlen :
und einzusetzen, ohne selbst chemische, :
toxikologische oder mikrobiologische Spe- :
zialpriifungen vornehmen zu miissen.

Letztendlich sind mit den in der TrinkwV :
2001 vorgegebenen Regeln verbindliche :
Festlegungen hinsichtlich des Standards :
der einzusetzenden Werkstoffe gegeben.
Das liest sich gut und entschlossen, aber
zumindest bleibt heute noch offen, wie dies :
im Markt durchgesetzt wird. Der Einbau :
nicht zertifizierter ,No-Name*“-Sanitdrpro- :
dukte (soweit diese Kontakt mit Trinkwas-
ser haben) ist damit nicht erlaubt. Der End- :
verbraucher wird die sich aus der Trink- :

wasserverordnung ergebenden fachlichen :
8 €18 + [13] Krings, V. und Schuster, R. Organische Materialien im

Notwendigkeiten nicht kennen. Umso :
wichtiger ist daher die Beratung durch :

den Planer und den Installateur. Letztlich

stellen und MaBnahmen anordnen kann.
Nach den bisherigen Erfahrungen wurden

derartige Verstdfe nur selten verfolgt, was :
daran liegen mag, dass es sich im Einzelfall :
um eine sehr spezielle und komplizierte :

Thematik handelt.

Die im § 17 festgesetzten Regelungen die-
nen dem Gesundheitsschutz wie auch ins- :
besondere der Rechtssicherheit im Verhlt- :
nis Planer, Installateur, Verbraucher bei der
Auswahl geeigneter, zertifizierter (zugelas-
sener) Materialien und Werkstoffe bzw. dar- :
aus gefertigter Produkte. Dariiber hinaus ist :
festzustellen, dass mit der neuesten Fassung :
des VDI/DVGW-Blattes 6023 [14] ,Hygie- :
ne in Trinkwasser-Installationen® nicht nur :
einwandfreie und geeignete Werkstoffe ver- :
langt werden, sondern auch eine geeignete :
Konstruktion von Bauteilen der Trinkwas- :
ser-Installation unter Beriicksichtigung hygi- :
enischer Aspekte, z. B. ohne Nischen fiir die
Ansiedlung und Vermehrung von Bakterien,
gefordert wird. Es ist zu hoffen, dass diese Re-
gelungen nicht nur auf dem Papier bleiben,
sondern in die Praxis umgesetzt werden, da- :
mit nicht billige ungepriifte Importware zum :
Schaden des Verbrauchers und serigser An- :

bieter den Markt iiberschwemmt.
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